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ZAKLAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI | SRODOWISKA Warszawa, 20.12.2016
LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI | SRODOWISKA

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR LZF01-02485/16/Z00NZM

Typ i nazwa wyrobu budowlanego , ktérego prébke poddano badaniu : MASTERBIT GV 03

Nazwa i adres zlecajacego przeprowadzenie badan: Wojewédzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we
Wroctawiu, ul.J.E. Purkyniego 1, 50-155 Wroctaw

Imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajacego badania:
Andrzej Obminski- adiunkt

A. Oznaczenie probki:

1. Miejsce pobrania probki: u sprzedawcy: ZONA Sp. z 0.0., ul.Kutrowskiego 29E, 55-200 Otawa

2. Data pobrania probki: 19.09.2016; Nr protokotu pobrania probki:

3. Data dostarczenia probki: 22.09.2016 WWB.7782.49.2016.1V.15.K.9
Nr protokotu przyjecia prébki: LZM01-02485/16/
ZOONZM

4. Oznaczenie producenta: 1000” Krowielnyj zawod TechnoNICOL” Sp. z o.0., ul. Chapaewa 11, p.19,
213760 Osipowiczi, Biatorus

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujacy: zmiana( partia) :3, data pro-
dukcji: 17.06.15

6. Termin trwatoéci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: nie wystgpuje

7. Okreslenie sposobu opakowania probki: Prébke wyrobu budowlanego przeznaczong do badan zabez-
pieczono taséma i folig babelkowg oraz oklejono nalepkami z numerem postanowienia zabezpieczajgcego
kontrolowany wyréb, wydanego przez Dolnoslaskiego Wojewédzkiego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go

8. Wielkoé¢ partii wyrobu budowlanego , z ktérej pobrano prébke: 17 sztuk

9. Wielko$¢ ( iloé¢, masa, objetos¢) probki: -1 prébka (rolka)

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktdre zastosowano przy pobie-
raniu i zabezpieczaniu prébki: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015 w sprawie prébek wyrobéw budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U.2015 Poz.2332)
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11. Data przeprowadzenia badania: od 13.12.2016 do 16.12.2016
12. Miejsce przeprowadzenia badania ( jesli zostato wykonane poza siedziba laboratorium): nie dotyczy
B. Wyniki badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan:

Ogledziny: 1 rolka o wym. 10,0x1,0 m; bez uszkodzen, stan i iloéé wyrobu umotzliwiajace wykonywanie
badan

Badania fizyko-chemiczne: na zgodnos¢ z deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr 29/CE/OSIP/2015 z dnia
26.05.2015

Badania fizyko-chemiczne:

Lp. Cechy badane Wynik badania Metodyka wg
1 | Obecnos¢ i rodzaj azbestu w PB LS-008/1/09-1999 ,Metoda
wyrobach budowlanych i innych pozytywny identyfikacji azbestu i jego ro-
materiatach pozytywny dzaju w wyrobach budowlanych
Wynik badania b:’aokz):zy:'ensytu i innych materiatach z zastoso-
waniem mikroskopii polaryza-
cyjnej”

INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADANIA:
Prébka laboratoryjna pobrana zgodnie z norma PN-EN 13416:2004

Zastosowane procedury badawcze:
»> PB LS-008/1/09-1999 ,Metoda identyfikacji azbestu i jego rodzaju w wyrobach budowlanych i innych
materiatach z zastosowaniem mikroskopii polaryzacyjnej”

Inne badania: nie przeprowadzono

Ocena i interpretacja wynikéw badar z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi wyrobu budow-
lanego okreslonymi w pkt 4 ,,Protokotu pobrania prébki wyrobu budowlanego /prébki-kentrolnejwy-
" nr WWB.7782.49.2016./V.15.K.9: (poza zakresem akredytacji)

Zasadnicza Badana cecha Wynik badania | Wartos¢ dekla- | Kryterium oce- Ocena |
charakterystyka rowana w ny zawarte w
Deklaracji Wta- normie
sciwosci Uzyt- EN 13707:2004
kowych nr +A2:2009
29/CE/OSIP/2
015
Substancje obecnosc i rodzaj brak azbestu nie zawiera Substancje zgodny
niebezpieczne azbestu w wyrobach substancji nie- niebezpieczne-
budowlanych i innych bezpiecznych nie zawiera
materiatach azbestu
" w ocenie wynikéw nie uwzgledniono oszacowanej niepewnosci pomiaru

Uwaga: Niniejsza ocena i interpretacja dotyczy tylko badanej prébki i nie uwzglednia wartosci niepewnosci
wynikéw

Sprawozdanie sporzgdzono w trzech egzemplarzach KIERO 0 TORIU%

Podpisy przepro wadzajqcych badanle Fizyki Ciepln l/AkLIStYki rodows

dr Andrzej Obmiriski.. bdf LL(L"""(L i~ _ dring, Michat Piasee d&‘ ZMic cki
(imie, nazwisko i podpis kier A& oratorium)

Osoba autoryzujgca:

dr inz. Michat Piasecki




