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ZAKLAD INZYNIERII MATERIALOW BUDOWLANYCH Warszawa, 24.03.2017

LABORATORIUM MATERIALOW BUDOWLANYCH

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR LZM01-01338/16/Z00NZM

Zastepuje sprawozdanie z badan nr LZM00-01338/16/Z00NZM wyd 2
z dnia 18.10.2016

Typ i nazwa wyrobu budowlanego , ktérego prébke poddano badaniu : Ptynna folia uszczelniajgca IZOFOL
FLEX masa hydroizolacyjna DM 01

Nazwa i adres zlecajgcego przeprowadzenie badan: Pomorski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowla-
nego w Gdansku, ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdansk

Imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajgcego badania:
Barbara Francke -adiunkt
Artur Kupisz — specjalista inz. Tech
Marcin Kupisz — specjalista inz. tech
A. Oznaczenie probki:
1. Miejsce pobrania prébki: ,Premium” Market Budowlany Sp. z 0.0., 83-300 Kartuzy, ul.Gdanska 29

2. Data pobrania prébki: 20.04.2016; Nr protokotu pobrania prébki: 1

3. Data dostarczenia probki: 26.04.2016
Nr protokotu przyjecia prébki: LZM00-01338/16/
ZOONZM

4. Oznaczenie producenta: IZOLEX Sp. z 0.0., ul.Gorna 5, 83-250 Skarszewy

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujacy: data produkcji -2016.04.13,
dostawa z dnia 16 kwietnia 2016r

6. Termin trwatosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: 12 miesiecy od daty produkcji

7. Okreslenie sposobu opakowania probki: pobrano z partii 2 wiaderek 7kg losowo 1 wiadro, ktére zapa-
kowano i opieczetowano. Natomiast pozostatg czes¢ partii 1 wiadro 7kg zapakowano i opieczetowano
jako ewentualng préobke kontrolng i pozostawiono kontrolowanemu

8. Wielkos¢ partii wyrobu budowlanego , z ktdrej pobrano probke: 2 wiaderka po 7kg

9. Wielkosé ( ilo$¢, masa, objetosc) probki: 1 wiaderko 7kg

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano przy pobie-
raniu i zabezpieczaniu probki: art. 22a, pkt 1, art. 22c ust 5i art. 25 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
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2004r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2014r, poz 883, tj. z p6Zn.zm) oraz §2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie probek wyrobéw budowlanych wpro-
wadzanych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. poz.2332)

11. Data przeprowadzenia badania: od 25.05.2016 do 15.07.2016

12. Miejsce przeprowadzenia badania ( jesli zostato wykonane poza siedzibg laboratorium): nie dotyczy
B. Wyniki badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan:

Ogledziny: dobry stan zewnetrzny wskazuje na umoiliwienie wykonania badar

Badania fizyko-chemiczne:

Lp. Cechy badane

Wynik badania

Metodyka wg

1 | Wodoszczelnoé¢” przy ciénieniu

PN-EN 14891:2012, pkt A.7 +
150kPa w czasie 7 dni¥ ,okreélona:

brak przecieku; PN-EN 14891:2012/AC:2012

- przenikaniem wody brak przecieku;

brak przecieku
13;15; 13
14 U7=3

-wzrostem masy (nasigkliwoscia) , g
$rednia

UWAGI do tablicy powyzej:
) Niepewnos¢ rozszerzona wyznaczona przy poziomie ufnosci 95 % i wspétczynniku rozszerzenia
k=2.
Y propki przygotowane zgodnie kartq techniczng producenta- naktadane w dwéch warstwach uzyskujgc grubosc suchej
powfoki ok.1mm na podioze zagruntowane wodnym roztworem krzemowo-polimerowym AKRYFOL , preparatem
SOUDAPRIM DP, przy zusyciu 0,22kg/m’ (przyjetym do badari w laboratorium LZM w dniu 16.05.2016r przy protokole

LZM01-01338/16/Z00NZM). Preparat gruntujqcy dostarczony przez Producenta pfynnej folii uszczelniajqcej IZOFOL FLEX
masa hydroizolacyjna DM 01

Zastosowana norma badawcza:
PN-EN 14891:2012 +PN-EN 14891:2012/AC - Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej

pod ptytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badan, ocena zgodno-
$ci, klasyfikacja i oznaczenie

Ocena i interpretacja wynikow badan z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi wyrobu budowlanego
okreslonymi w pkt 4 ,,Protokotu pobrania prébki wyrobu budowlanego /prébki kontrolnej wyrobu budow-

lanego” i w Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych Nr 10/2014 wydanej przez IZOLEX dnia 06.02.2014r (poza
zakresem akredytacji):

badana cecha wartos$é wynik badania kryterium oceny Ocena */
deklarowana
Wodoszczelnoé¢ pod
ci$nieniem 150kPa w
czasie 7dni okreslona:
- przenikaniem wody Wytrzymuje pré- | Brak przecieku Brak przecieku zgodny
-wzrostem masy (nasig- be <20 <20
kliwoscia) , g
*/ w ocenie wynikdw nie uwzgledniono oszacowanej niepewnosci
Inne badania: ----

Uwagi: Powyisza ocena i interpretacja dotycza tylko badanej probki. Oszacowana niepewno$¢ pomiaru odno-
si sie wylgcznie do badanej probki.
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Sprawozdanie sporzgdzono w trzech egzemplarzach

Podpisy przeprowadzajqcych badanie:
[

dr inz. Barbara Francke.....
lic. Marcin Kuplszl‘lm*{wctf/
mgr Artur Kupisz........ 5 .

Osoba autoryzujgca:
dr inz. Ewa Sudot

(imie, nazwisko i podpis kierownika
laboratorium)



